Michael Huber Tlrkiye

Teknik Bilgiler

Genel Uriinler

FLORESAN baski miirekkepleri
PANTONE® uyarinca

Klasik ve UV- kuruyan baglayici sistemler

Asagida belirtilen FLORESAN baski miirekkepleri, PANTONE® renk katalogunda belirtilen

renklere yakin sekilde tedarik edilebilir :

Klasik baglayici sistem

FLORESAN mavi
FLORESAN yesil
FLORESAN sar1
FLORESAN turuncu
FLORESAN kirmizi
FLORESAN kirmizi
FLORESAN violet

UV-kuruyan baglayici sistem

UV-temp FLORESAN mavi
UV-temp FLORESAN yesil
UV-temp FLORESAN sar1
UV-temp FLORESAN turuncu
UV-temp FLORESAN kirmizi
UV-temp FLORESAN kirmizi
UV-temp FLORESAN violet

(PANTONE 801)
(PANTONE 802)
(PANTONE 803)
(PANTONE 804)
(PANTONE 805)
(PANTONE 806)
(PANTONE 807)

(PANTONE 801)
(PANTONE 802)
(PANTONE 803)
(PANTONE 804)
(PANTONE 805)
(PANTONE 806)
(PANTONE 807)

43 S 0801
44 S 0802
41 S 0803
42 S 0804
42 S 0805
42 S 0806
43 S 0807

43Y 1801
44'Y 1802
41Y 1803
42'Y 1804
42Y 1805
42'Y 1806
43Y 1807

hubergs

E = group



Michael Huber Tirkiye hubergs

E = group

Uygulama
FLORESAN baski miirekkepleri, nispeten daha kaba pigment yapilar1 nedeniyle klasik ofset
miirekkepleri kadar kolay basilabilir 6zellikte degildir. Kaba pigment yapist nedeniyle kalipla
blanket arasinda veya blanketle baski alti malzemesi arasinda miirekkebin gecisinde problemler
olusabilir. Ayrica, istenen gorsel etkiyi yaratmak icin, eger miimkiinse yas-iistii-yas olmayacak

sekilde ikinci bir geg¢is yapmak gerekebilir.

FLORESAN miirekkepler tramli baskilara ve optik efekt istenen ¢izgi halindeki baskilar i¢in uygun
degildir.

FLORESAN miirekkeplerin 151k hassasliklar1 ¢ok zayiftir. Bu nedenle direkt olarak giin 1sinda veya
yogun 151k altinda kalacak poster baskilar i¢in uygun degildir.

FLORESAN miirekkepler, beyaz alkol veya nitro verniklere dayanikli degildir. Ayrica alkali
direncleri de yoktur (DIN 16524 testleri) Bu nedenle bunlarin dispersiyon vernikler veya UV

vernikler ve ayrica selefon islemlerine uygun olmayabilirler.

FLORESAN miirekkepler sulu ofsette kullanildigi gibi susuz ofset ve letter pres baskilarda da
kullanilabilir.

Convansyonel Sistem Baglayicilar

Miirekkepler baskiya hazirdirlar. Eger yolmaya hassas istiflerle ¢alisiliyorsa, tack’t diisiirmek icin
inceltici pasta 10 T 9998 ve yon baski yagi 10 T 1405 kullanilabilir.

UV-sistem baglayicilari

UV miirekkep kullanimi da, tercih olarak susuz UV baskilarda, orta dereceli UV kurutucularda ¢ift
bask1 yapilmasi tavsiye olur.

Bunlarin EPDM merdane kiliflar1 ile kullanimi tavsiye edilmez. Bu merdaneler temas halinde
miirekkebin yapisin1 bozarlar.

Inceltici pasta olarak 10 Y 6004 09 kullamilur.

Temin Sekilleri

1,0 — kg ambalaj
2,5 — kg ambalaj
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Teknik Bilgiler

Genel Bilgiler

Isik dayanikliligi
Ofset ve letterpress miirekkepleri icin

Isik dayanmiklihiginin anlami nedir?

Standart spesifikasyonu DIN 16 525 , “Grafik Endiistrisinde Baski Miirekkeplerinin ve
Baskilarin Test Edilmesi” ‘dir ve temel olarak asagida verilmis olan iki kategorinin 151k
dayanikliligini test eder ve siiflandirir ;

a) Herhangi bir baski prosesi ile, herhangi bir bask1 yiizeyi iizerine, hicbir spesifik sarta bagh
kalmadan yapilmis baskilar.

b) DIN 16519’da tanimlanmis spesifikasyonlara tam anlamayla wuyularak, bir miirekkep ile
yapilmis test baskilari.

Baskilara ait olan 151k dayanikliligi, hava kosullarina bagli olmadan onlarin 1518a karsi olan
direnclerini tanimlar. Baski miirekkeplerinin 151k dayanikliligt ise, DIN 16 519’a uyularak yapilmis
standart test baskilarinin 1s18a karst olan direnglerini, diger hava kosullarin1 dikkate almadan ifade
eder.

Standart bir test baski nasil elde edilir?

Ofset veya letterpress miirekkeplerinin etiketleri iizerinde belirtilmis olan 151k dayaniklilig
degerleri, sozkonusu miirekkeplerle , standart sartlar altinda yapilmis test baskilari i¢in verilen
degerlerdir. Standart bir test baski; DIN 16 519’a uyan, optik beyazlaticilar igermeyen, 151k
dayaniklilig1 olan beyaz kagit lizerine yapilir (APCO II/II) . Baskidaki miirekkep film kalinliginin
agirhig 1.5 gr/m* dir.

Isik dayanikhihiginda derecelendirme nasil yapilir?

Isik dayaniklilig1, sadece,baski yapilmis yiizeyde olusturulur. Olgiim igin, test bask ile bir
151k dayaniklilig1 standart baskisi birlikte gilines 1s181ina maruz birakilirlar. Xenon lambalari igceren
151k dayaniklilig1 test baski ekipmanlari, giines 15181 ile benzer sonuglar1 ¢ok daha cabuk sekilde
verebilirler. Isik dayanikliliginin derecesi, numuneye gore, 1sik dayamiklili§i standartlarindan
hangisinin, bariz sekilde degistiginin derecelendirilmesi ile olur.
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Isik dayanikliligr standardi derecelendirmesi, 8 151k dayanikliligi adimindan olusur ve bunlar su
sekilde smiflandirilmislardir;

1 = ¢ok zayif 5=1yi

2 = zayif 6 = ¢ok iyi

3 = orta dereceli 7 = mikkemmel

4 = iyice 8 = maksimum 151k direnci

Isik dayanmikhihgindaki farkh derecelendirmeler neyi ifade eder?

Pratikte, 151k dayanikliligmin ifade ettigi degerlerden ne gibi sonuclar ¢ikarilabilir?
Baskicinin iiretmis oldugu is igin, bu degerlerin énemi nedir? Ogrenilmek istenen nokta, yapilan
baskilarin pratikte istenilen sartlar1 karsilayip karsilamayacagidir. Gilines 1s181nin , sezon ve cografi
konum da dikkate alinarak, 151k dayaniklilig1 derecesi iizerindeki etkisinin kag giin veya hafta olacagi
konusunda bir fikir edinilmelidir. Asagidaki tablo, bu konudaki ortalama verileri igerir.

Isik dayanikliliginin yazin kisin
derecesi
WS 3 4 — 8 giin 2 — 4 hafta
WS 4 2 — 3 hafta 2-3ay
WS 5 3 — 5 hafta 4-5ay
WS 6 6 — 8 hafta 5—-6ay
WS 7 3—4ay 7-9ay
WS 8 1.5 sene lizeri

Isik dayamikhihigimi pigmentler belirler

Sadece birkag inorganik pigmentin sinirsiz 151k dayaniklilig vardir. Tiim organik ve
sayil inorganik pigmentler er ya da geg, az veya cok, 151k etkisi ile degisime ugrarlar. Degisimin
derecesini, diger nedenlerle birlikte kimyasal yapi, konsantrasyon, pigmentin fiziksel durumu (
tanecik buytikligi, dagilimi ve kristal modifikasyonu ) ve son olarak da pigmenti tasiyan elemanlar
etkiler.

Pigment kristalleri ani olarak parcalanmazlar. Bu yavasca olur ve buna bagl olarak rengin
soluklagmast hizli veya yavas sekilde olur. Bu solma, daha koyu bir tona gelme veya Once
koyulagsma daha sonra solma seklinde gerceklesebilir. Isik dayanikliligini tasvir etmenin en iyi yolu,
radiant enerjisi ile baglantili olarak bir baskinin kolorimetrik degisimlerini ifade eden bir egri ile
gostermektir. Ancak bu tiir egrilerin belirtilmesi halen olduk¢a karmasik ve zordur, bu yiizden halen
WS skalasindaki karsilastirmalar kullanilir. Ancak diisiiniilecek olursa,bu skalanin da tek bir 6lgiim
noktasi ile bir egriyi karakterize ettigi bulunabilir.

Isik dayaniklilig: yiiksek olan pigmentler genel olarak ¢ok pahalidir. Bu sebeple, yapilan
islerde 151k dayanikliliginin ne 6l¢iide 6nemli olduguna karar verilmelidir. Bazi durumlarda 151k
dayanikliligr ¢ok 6nemli degilse, 151k dayaniklilii nispeten diisiik olan baski miirekkepleri yeterli
goriilebilir.
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Ozel miirekkeplerin stk dayanikligi verileri

Isik dayanikliligi testleri siire agisindan uzun periyotlar gerektirdiginden, standart
miirekkepler i¢in kutu etiketlerinde 151k hassaligina ait olan veriler gosterilebilir. Yeni gelistirilmis
miirekkepler ve 6zel karisgimlar i¢in sadece ortalama 1s1k dayamikliligi 6zellikleri verilebilir ve
burada, bu miirekkeplerin icindeki pigmentlerin 151k dayanikliligi test sonuglari baz alinir.
Gerektiginde, s6z konusu miirekkeplerin 11k dayaniklilig: testleri yapilarak daha hassa veriler elde
edilebilir.

Baskicinin dikkat etmesi gereken noktalar

* Isik dayaniklig1 derecelerini, pratikte ihtiya¢ duyulan duruma getirirken g6z Oniine alinmasi
gereken Onemli bir durum, standart sartlardan yapilacak olan sapmalarin 151k dayanikliligini
degistirecek olmasidir. Ornek olarak, kotii kalitedeki kagidin kullanilmasi durumunda kagidin
kendisi sararma gosterebilir ve maksimum 151k dayanikliliina sahip mavi bir miirekkep bile

solmus gibi goriinebilir. Pigmentler etkilenmedigi halde baskinin rengi degisecektir ve kagittaki
sararma nedeniyle yesilimsi bir golge olusacaktir. Bu durum,uygun baski1 yiizeyi se¢ciminin énemini
ifade eder.

 Standart spesifikasyonlarda belirtilen miirekkep kalinligi, baski esnasinda devamli olarak sabit
tutulamayacaktir. Bu kalinlik, baski plakasi ve yilizey degistikce degisecektir.Daha kalin bir film
kalinliginin kullanilmasi 151k dayanikliliginin derecesini arttirabilir ¢linkii belirli bir bolgedeki 1siktan
etkilenecek pigment sayisi artacagi igin dayaniklilik daha fazla olacaktir. Daha konsantre
miirekkepler i¢in de ayni durum sdz konusudur. Ote yandan, daha ince bir film kalmhigi ve
miirekkep renginin transparan beyazla acilmasi ile 151k dayanikliligi azalacaktir. Bununla birlikte,
yar1 ton bolgelerindeki 1g1k dayanikliligi, tam ton bolgelerine gore daha azdir.

* Vernikler ve folyo laminasyonu genel olarak 151k dayanikliligin arttirirlar.

* Farkli 151k dayanikliligina sahip miirekkeplerden 2 veya daha fazlasi karistirilarak kullanilirsa, 151k
dayaniklilig diisiik olanin derecesi, yiiksek olaninki tarafindan yiikseltilemez fakat yiiksek olaninki
negatif yonden etkilenir. Yani, bu tiirden karigimlarda, 151tk dayanikliligini tayin eden, en diisiik 151k
dayanikliligina sahip olan miirekkeptir.

* Rengin agilmasi, 151k dayanikliligini azaltir. Bunun i¢in agagidaki korelasyon goz oniine alinabilir ;

Transparan beyazla Isik dayanikliligindaki
rengin agilmasi diisme

1:1 1 derece

1:3 2 derece

Yukarida adi1 gegen bilgiler, kullaniciya miirekkep se¢imi ve ortalama 151k dayanikliligi ile
ilgili yol gosterecektir. Ayni zamanda bilinmelidir ki, yiiksek 151k dayanikliligini istenmesi, oldukca
pahali pigmentlerle formiile edilmis miirekkeplerinin kullanimini gerektirir.
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1. Malzemenin tanimi
Ticari isim : Tabaka ofset miirekkepleri, renkli ve siyah miirekkepler ve baski iizeri vernikler. (Madde 16’ya bakiniz.)

Malzemenin uygulanmasi / hazirlanmasi : Baski miirekkepleri

Ureticiftedarikgi :

Michael Huber Miinchen GmbH Telefon : + 49 89 9003-0
Feldkirchener Strafse 15 Telefax : +49 89 9003-222
Postfach 1162

85551 Kirchheim

2. Bilesen ile ilgili veri/kompozisyon

Kimyasal ozellikler

Actklama

Organik ve inorganik pigmentler ve/veya karbon siyahindan ( Baski vernigi gibi boyasiz sistemler igin gegersizdir.)
regineler , bitkisel ve mineral yaglardan hazirlanmistir.

3. Zarar tanimlart
67/548/EEC ya da 1999/45/EC direktiflerine gore zararli olmayan hazirlanma
Insan ve gevreye zarar vermeyecek ozellikte.

4.1lk yardim tavsiyeleri

Genel bilgi : Herhangi bir siipheli durumda ya da belirtiler gériildiigiinde derhal medikal yardim isteyiniz.
Malzemenin solunmasi durumunda : A¢ik havaya ¢ikiniz.

Deri temasindan sonra :

Boya bulasan giysileri ¢ikartin.

Deriyi su, sabun ya da belirli deri temizleyicileri ile yikayiniz.

Coziicii ya da tiner kullanmayiniz.

Goz temasindan sonra :

Gozlerinizi, temiz ve bol su ile en az 10 dakika, gozkapagin kaldirarak yikayiniz
Kontak lenslerinizi ¢ikariniz

Doktor tavsiyesi aliniz

Yutulduktan sonra :

Eger kazara yutulduysa, derhal saglk ekiplerini ¢cagiriniz.

Dinleniniz.

Kusmaya yeltenmeyiniz

5. Yanginla miicadele
Atesi sondiirmek icin uygun malzemeler : Alkole direncli képiik, CO, , tozlar, su spreyleme
(2.sayfadan devam ediyor)
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Emniyet gereksinimlerinden étiirii uygun olmayan sondiirme gereci : Tazyikli su
Yanici ya da parlayici gaz iceren malzemelerden kaynaklanan ézel tehlikeler
Korumasiz iiriinler saghga zarar verecek tehlikelere neden olabilirler.

Uygun nefes alma geregleri, maskeler gerekebilir.

Yangin, yogun siyah bir duman ¢ikarur.

Kapali konteynerleri su ile sogutarak yangindan koruyunuz

Ek bilgi : Yanginla miicadele ediniz.

6 Kaza durumunda

Sahislari ilgilendiren emniyet uyarilar

Alani havalandiriniz

Béliim 7 ve 8de belirtilen koruma olgiilerini uygulayiniz

Cevre koruma uyarilart

Malzemenin kanalizasyona karigmasina izin vermeyiniz.

Eger iiriin, nehirlere, gollere ya da kanalizasyona karisiyorsa yetkililere haber veriniz.
Temizleme ve biriktirme

Toplamayt yanict olmayan emici maddeler iceren ( Orn. Kum, toprak ) malzeme ile yapiniz ve yerel diizenlemelere gore
atilmak iizere konteynerde biriktiriniz

Tercihen deterjan ile yikaymniz.

Coziicti kullanmaktan kacininiz.

7 Emniyeti saglama ve saklama

Empniyeti saglama

Uygulama bolgesinde sigara icmek, yemek-igmek yasaklanmalidr.

Kisisel giivenlik icin madde 8 e bakiniz.

Is kanununca belirlenen saglk ve emniyet kurallarim yerine getiriniz.

Goz ve deri temasindan kagininiz.

Patlama ve yangina karst 6nlem

Miirekkebe, vernik ya da oxidatively kurutma yagina bulanan giysi ve bezler yangina neden olabilir. Bunlar: yangina
karsi korumali konteyner icerisinde muhafaza ediniz.

Saklama

Depo ve konteynerlerin olmast gereken durumlar:

Kapag: acilabilir konteynerler dikkatlice kapatilmalidir.

Acilan konteynerler dikkatlice yeniden izole edilmeli ve sizintiyi onlemek icin dik tutulmalidir.
Saklama kosullart ile ilgili detayl bilgiler

Kuru ve iyi havalandirilan bir alanda saklayiniz.

Malzemeleri orjinal olanlar: gibi kendi konteylerleri icinde saklayiniz.

Direkt giin isigindan ve st kaynaklarindan uzak tutunuz.

Ozellikle, su kirliligi ile ilgili ulusal diizenlemelere uygun bir bi¢imde saklayiniz.

8 Koruma kontrolii ve Kisisel korunma
Teknik sistemlerin dizaynt hakkinda ek bilgiler: Uygun havalandirma saglayiniz,

(3.sayfadan devam ediyor)
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Kisisel korunma ekipmanlari

Nefes alma ekipmani : Eger oda iyi havalandwrilyyorsa gerekli degildir.
Ellerin korunmasa :

Uzun stireli ya da tekrarlayan islerde eldiven kullaniniz.

Koruyucu kremler, derinin agikta kalan yerlerini korumakta yardimct olabilir. Ancak séz konusu kremler

elin malzeme ile temasindan sonra uygulanmamalidir.

Eldivenin yapildig1 madde gegirgen olmamali ve maddeye/materyale ve preparata dayanikli olmaldir.

Eldiven maddesi :

Eldiven secerken sadece maddeye uygun degil iireticiden iireticiye degisebilen kalite isaretlerine de uygun olmaldir.
Birkag materyalden hazirlanan preparatlar igin uygun eldiven maddesi hesaplanamayabilir ve dolayistyla onceden
kontrol edilmelidir.

Eldivene niifuz edilme zamani

Koruyucu eldiven iireticisi, maddenin eldivene niifuz etme stiresini inceleyip belirtmelidir.

Gozlerin korunmasi :Sigrayan sivilara karsi gozleri korumak igin gozliik kullaniniz.

Viicudun korunmasi

Calisma giysileri, yangin durumunda eriyerek tehlikeli durum yaratabilen tekstil icerigine sahip olmamalidir.
Malzeme ile temas eden tiim deri ytkanmalidir.

2. sayfadan devam

9 Fiziksel ve kimyasal ozellikler

Form : Koyu Kivamh
Renk : Malzemenin ozelligine gore
Koku : Karakteristik
Durumda degisiklik

Kaynama noktasv/ kaynama araligi 250°C
Parlama noktasi (Flash point) >100°C
Tutusma sicaklig 200°C
Patlama icin kritik degerler

Yiiksek % 6.5 hacim

Buhar basinci 20°C’de < 0.1 hPa
Yogunluk (20°C’de) 1.088g/cm3
( Beyaz ve metal pigmentler haric ) 1,2-1,6

Coziinebilirlik /Karisabilirlik
Suda : Karisamaz, ¢oziilemez

Solvent icerigi
Organik solventler <%05
Su <%0,5

(4. sayfadan devam )
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3. sayfadan devam
10 Duraganlik ve tepki verme
Kacinilmasi gereken termal durumlar ve bozulmalar:
Tavsiye edilen saklama ve igleme sartlarinda kullaminiz. ( Béliim 7 ’ye bakiniz)
Kacinilmas: gereken maddeler:
Egzotermik reaksiyonu onlemek igin okside edici etmenlerden, giiclii asitlerden, alkali metallerden ve aminelerden uzak
tutunuz.

11 Toksikolojik bilgi

Preparat, geleneksel metodlara gére siiflandwrilmistir. ( EC direktifleri 88/379/EEC hesaplama metoduna gore)

Uzun stireli ya da tekrarlayan temas halinde, derinin dogal yag tabakast kalkarak, alerjik olmayan deri tahrisi meydana
gelir.

Gozler sigrayan sivilar, iritasyona ve gegici zararlara neden olabilir.

12 Ekolojik bilgi
Uriiniin, su kaynaklarina ve topraga karismasini engelleyiniz

13 Atik hususlart

Uriin:

Tavsiyeler:

Kanalizasyona karismasina miisade etmeyiniz.

Avrupa atik katalogu

08 03 12°de belirtilenler disindaki 08 03 13 atik miirekkep
Temizlenemeyen paketlemeler

Tavsiyeler:

Sadece bitmig tenekeler degil geri kalan hersey 6zel atiklardir.

14 Nakliye bilgisi :
Tehlikeli iiriinlerin nakliyesi diizenlemelerine gére simiflandirilmamgstir.

Denizyoluyla nakliyesi IMDG/GGVSea :
Deniz kirleticiligi : Hayr

15 Diizenleyici bilgi:
Avrupa Birligi kurallarina gore :
67/548/FEEC ya da 88/379/EEC, EC direktiflerine zararli malzeme muhteviyati ve uygunsuz hazirlama yoktur.

Preparat icin ézel aciklama:
Hydroquinone, kobalt bis (2-etilhekzaonat)icerir. Alerjik reaksiyonlara neden olabilir.
Profesyonel kullanicilar igin talebe gore emniyet veri sayfalar: temin edilebilir.

(5. sayfadan devam )
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4. sayfadan devam

16 Diger bilgiler

Bu, Malzeme Emniyeti Veri Belgesi 'ndeki bilgiler, bilgi dagarcigimizdaki durumlar ve mevcut EEC ve ulusal kanunlara
dayanmaktadir. Kullanmicimin ¢alisma kosullart bizim bilgimiz ve kontroliimiiz disindadwr. Kullanicy, tiim gerekli adimlart
izleyerek kurallar ve yasalardaki talepleri yerine getirmekle sorumludur. u Malzeme Emniyeti Veri Belgesi 'ndeki
bilgiler, iiriinlerimizin emniyet gereksinimlerini agiklamaktadir; Uriinlerin garantisi anlamina gelmez.

Igili R fazlar
65 zararh : Yutuldugunda akcigerlere zarar verebilir.
66 tekrarlayan temaslar cildin kurumasina ve ¢atlamasina neden olabilir.




